Стоматология ортопедическая
1. Физическое свойство материала:
а)
плотность

б)
твердость

в)
прочность
2. Механическое свойство материала:
а) прочность

б)теплопроводность

в) тепловое расширение
3. Химическое свойство материала:
а)
спаиваемость

б)
истираемость
в)окисление
4. Эластический оттискной материал:
а)
стомапласт

б)
дентафоль

в)
стомальгин
5. Врач-ортопед применяет перфорированную ложку для оттискного материала:
а) сиэласт б)акродент  

        в) стене
6. К минеральным воскам относится:
а)
пчелиный воск

б)
парафин

в)
японский воскресенье
7. Главное (основное) свойство или качество воска,композиции из которого должны заменяться на металл или сплав:
а)
хорошо контрастировать с моделью

б)
иметь малый зольный остаток

в)
хорошо скоблиться
8. Норма расхода воска на один зуб в съемном протезе (г):
а)
4,0

б)
8,0

в)
10,0
9. Если время полимеризации базисной пластмассы в кипящей воде сократить втрое, то:
а)
она останется тестообразный

б)
в ней будет много остаточного мономера

в)
ничего плохого не произойдет
10. При затягивании процесса формовки пластмассового теста в кювету может возникнуть:
а)
газовая пористость

б)
гранулярная пористость

в)
пористость сжатия
11. Быстротвердеющая (самотвердеющая) пластмасса:
а) акронил б)редонт в) фторакс
12. Если при замешивании пластмассы «Синма-74» используется порошок нескольких цветов, то надо:
а)
замешать каждый цвет в отдельном флаконе, а потом соединить

б)
ссыпать порошки в одну емкость, тщательно их перемешать и
залить жидкостью

в)
засыпать порошки в одну емкость, залить жидкость и все перемешать
13. Срок годности всех пластмасс:
а)
два года

б)
три года

в)
пять лет
14. Главное преимущество пластмассовых зубов по сравнению с фарфоровыми состоит в том, что они:
а)
соединяются с базисом протеза химическим путем

б)
хорошо имитируют естественные зубы

в)
удобны в работе
15. Твердость фарфорового зуба обеспечивает:
а)
каолин

б)
кварц

в)
полевой шпат
16. Искусственные зубы по материалу делятся на:
а)
фарфоровые, ситалловые, пластмассовые, металлические,
комбинированные

б)
керамические, металлические, пластмассовые, сочетанные

в)
керамические, полимерные, металлические, комбинированные
17. Для изготовления каркасов бюгельных протезов применяется сплав на основе золота:
а)
750-й пробы

б)
900-й пробы

в)
916-й пробы
18. «Проба» золотого сплава - это:
а)
процентное содержание золота в сплаве

б)
клеймо, штамп на изделии

в)
одна из порций сплава, которую составляли на заводе
19. Железо - металл:
а)
мягкий, пластичный, химически очень активный

б)
жесткий, не ковкий, но химически очень активный

в)
мягкий, пластичный, но химически относительно не активный
20. Компоненты припоя для золотых и золото-платиновых сплавов:
а)
золото, серебро, медь, кадмий
,

б)
золото, серебро, медь, латунь

в)
золото, медь, латунь, кадмий
21. Компоненты золото-платинового сплава, применяемого для изготовления кламмеров, каркасов бюгельных протезов:
а)
золото, серебро, медь

б)
золото, серебро, платина, кадмий

в)
золото, серебро, платина, медь
22. Отбелом для золота является:
а)
30% раствор соляной кислоты

б)
10-15% раствор соляной кислоты

в)
техническая азотная кислота
23. Ситаллы - это:
а)
поликристаллическое стекло равномерной микроструктуры

б)
разновидность фарфоровой массы

в)
оттискной материал для металлокерамических протезов
нового поколения
24. Флюс при паянии в основном:
а)
предохраняет от окисления спаиваемые поверхности

б)
растворяет образующиеся оксиды металлов

в)
улучшает текучесть припоя

25. Электрополировка - это:
'
а)
процесс, обратный электролитическому осаждению металлов

б)
процесс растворения окалины

в)
обычная восстановительная реакция
26. Испытание не устанавливается при приеме на работу лип:
а)
не достигших восемнадцати лет

б)
молодых специалистов по окончании высших и средних

в)
женщин, имеющих ребенка до трех лет
27. Длительность перерыва для отдыха и питания, устанавливаемого Трудовым Кодексом РФ:
а)
не более одного часа

б)
не более двух часов

в)
не ограничена
28. Обязательной для выполнения каждым работником в полном объеме является Инструкция по охране труда:
а)
разработанная и утвержденная администрацией

б)
разработанная и утвержденная администрацией, совместно
с соответствующим выборным профсоюзным органом

в)
типовая инструкция МЗ РФ, согласованная с соответствующим
органом Государственного надзора
29. Канцерогенным действием обладает пыль:
а)
асбеста и КХС

б)
гипса и пемзы

в)
пластмассы и фарфора
30. Ежедневная работа в лаборатории предполагает (с целью компенсации потери здоровья) выдачу молока технику, если он использует:
а)
акриловые пластмассы

б)
бензин

в)
газ
31. Физическое свойство материала:
а) тепловое расширение б)теплопроводность в) плотность
32. Прочность - это:
а)
способность тела сопротивляться внедрению в него более твердого

б)
способность материала сопротивляться действию внешней силы,
постепенно возрастающей и стремящейся его разорвать

в)
способность материала изменять форму под воздействием давления,
а после прекращения давления возвращаться в исходное состояние
33. Окисление - это:
а)
изменение цвета материала

б)
взаимодействие материала (чаще металла) с кислородом

в)
снижение прочностных качеств материала
34. Альгинатный оттискной материал:
а)
стене

б)
упин

в)
дентафлекс
35. Прочность затвердевающего гипса можно увеличить, если замешать его:
а)
на 3 % растворе поваренной соли

б)
с меньшим количеством воды

в)
на 3 % растворе буры
36. Воск животного происхождения:
а) парафин б)японский в) спермацет

37. Восковые смеси для мостовидных работ густо окрашены потому:
а)
что лучше смотрятся

б)
что хорошо контрастируют на модели

в)
чтобы отличаться от других смесей
38. Норма расхода воска на одну металлическую коронку (г):
а)
0,8

б)
1,5

в)
2,0
39. При ускорении режима полимеризации может возникнуть:
а)
газовая пористость

б)
гранулярная пористость

в)
пористость сжатия
40. При закладывании в кювету недозревшей пластмассы может возникнуть:
а)
газовая пористость

б)
гранулярная пористость

в)
пористость сжатия
41. Белая быстротвердеющая пластмасса:
а) акрилоксид б)карбопласт в) ПМ-01
42. Для ускорения набухания пластмассы после замешивания надо:
а)
поставить сосуд в горячую воду
■
б)
подогреть сосуд над пламенем горелки

в)
подержать сосуд в теплых руках
43. Производство фарфоровых зубов вновь возродилось потому,
что пластмассовые зубы:
i
а)
быстро истираясь, снижают высоту нижней трети лица

б)
не всегда хорошо подбираются по цвету

в)
вызывают напряжения в базисе протеза
44. С увеличением цифры на контейнере или панели размер пластмассовых зубов:
а)
увеличивается

б)
уменьшается

в)
не зависит от цифрового обозначения
45. Стоматологические пластмассы делятся на:
а)
базисные, быстротвердеющие, эластичные, для искусственных
зубов и мостовидных протезов

б)
базисные, быстротвердеющие, эластичные, белые

в)
розовые, белые, неокрашенные
46. Искусственные зубы по способу укрепления в протезе делятся на:
а)
укрепляющиеся механическим и химическим путем

б)
крампонные и бескрампонные

в)
имеющие анатомическую форму, цельные и комбинированные
47. Чистое золото не применяется для изготовления искусственных коронок и зубов потому, что:
а)
очень дорогое

б)
слишком мягкое

в)
слишком твердое
48. Медь в стоматологические сплавы золота (ССЗ) вводится для:
а)
придания красноватого оттенка

б)
удешевления материала

в)
устранения белящих свойств серебра
49. В ортопедической стоматологии хром применяется:
а)
в составе нержавеющей хромоникелевой стали, в виде оксидов
для приготовления полировочных паст

б)
в составе нержавеющей хромоникелевой стали и кобальто-хромовых
сплавов, в виде оксидов для приготовления полировочных паст

в)
в составе кобальто-хромовых сплавов и в виде оксидов для приготов-
ления полировочных паст
50. Компоненты золотого сплава, применяемого для изготовления коронок и мостовидных протезов:
а)
золото, серебро, медь

б)
золото, серебро, платина, кадмий

в)
золото, серебро, платина, медь
51. Компоненты нержавеющей стали марки 1X1 8Н 9Т:
а)
железо, хром, никель, углерод, титан

б)
хром, никель, кобальт, углерод, железо

в)
железо, хром, никель, кобальт, углерод
52. Блеск (глянец) фарфоровой облицовки придает:
а)
каолин

б)
кварц

в)
полевой шпат
53. Полировать пастой «Крокус» протезы, изготовленные из нержавею​ щей хромоникелевой стали:
а)
можно

б)
нежелательно

в)
нельзя
54. При паянии флюса берется минимальное количество:
а)
из соображений экономии

б)
чтобы не ухудшить эстетический вид шва

в)
чтобы не было пор в местах пайки
55. Вид трудового договора (контракта), отсутствующий в Трудовом Кодексе РФ:
а)
на неопределенный срок

б)
на шесть лет

в)
на время выполнения определенной работы
56. Нормальная продолжительность рабочего времени:
а)
40 часов в неделю

б)
36 часов в неделю

в)
32 часа в неделю
57. Дополнительный выходной день в неделю предоставляется:
а)
работнику, моложе 18 лет

б)
женщинам, работающим в сельской местности

в)
одному из работающих родителей для ухода за детьми-инвалидами
до 18 лет
58. В зуботехнической лаборатории допустимо использование только неэтилированного бензина потому, что он:
а)
дешевле

б)
доступнее

в)
не ядовит
59. В основной заготовочной комнате лаборатории одновременно могут работать не более:
а)
15 техников

б)
20 техников

в)
25 техников
60. При воспламенении паяльного аппарата его следует тушить:
а)
водой

б)
огнетушителем

в)
песком
61. Физическое свойство материала:
а)
плотность

б)
твердость

в)
прочность
62. Прочность - это:
а)
способность тела сопротивляться внедрению в него более твердого

б)
способность материала сопротивляться действию внешней силы,
постепенно возрастающей и стремящейся его разорвать

в)
способность материала изменять форму под воздействием давления,
а после прекращения давления возвращаться в исходное состояние
63. Химическое свойство материала:
а)
спаиваемость

б)
истираемость

в)
окисление
64. Алы инатный оттискной материал:
а)
стене

б)
упин

в)
дентафлекс
65. Врач-ортопед применяет перфорированную ложку для оттискного материала:
а) сиэласт б)акродент в) стене
66. Воск животного происхождения:
а)
парафин

б)
японский

в)
спермацет
67. Главное (основное) свойство или качество воска,композиции из которого должны заменяться на металл или сплав:
а)
хорошо контрастировать с моделью

б)
иметь малый зольный остаток

в)
хорошо скоблиться
68. Норма расхода воска на одну металлическую коронку (г):
а)
0,8

б)
1,5

в)
2,0
69.
Если время полимеризации базисной пластмассы в кипящей воде
сократить втрое, то:
а)
она останется тестообразный

б)
в ней будет много остаточного мономера

в)
ничего плохого не произойдет
>
70.
При закладывании в кювету недозревшей пластмассы может
возникнуть:
а)
газовая пористость

б)
гранулярная пористость

в)
пористость сжатия
71. Быстротвердеющая (самотвердеющая) пластмасса:
а) акронил б)редонт в) фторакс
72. Для ускорения набухания пластмассы после замешивания надо:
а)
поставить сосуд в горячую воду

б)
подогреть сосуд над пламенем горелки

в)
подержать сосуд в теплых руках
73. Срок годности всех пластмасс:
а)
два года

б)
три года

в)
пять лет
74. С увеличением цифры на контейнере или панели размер пластмассовых зубов:
а)
увеличивается

б)
уменьшается

в)
не зависит от цифрового обозначения
75. Твердость фарфорового зуба обеспечивает:
а)
каолин

б)
кварц

в)
полевой шпат
76. Искусственные зубы по способу укрепления в протезе делятся на:
а)
укрепляющиеся механическим и химическим путем

б)
крампонные и бескрампонные

в)
имеющие анатомическую форму, цельные и комбинированные
77. Для изготовления каркасов бюгельных протезов применяется сплав на основе золота:
а)
750-й пробы

б)
900-й пробы

в)
916-й пробы
78. Медь в стоматологические сплавы золота (ССЗ) вводится для:
а)
придания красноватого оттенка

б)
удешевления материала
i
в)
устранения белящих свойств серебра
79. Железо - металл:
а)
мягкий, пластичный, химически очень активный

б)
жесткий, не ковкий, но химически очень активный

в)
мягкий, пластичный, но химически относительно не активный
80. Компоненты золотого сплава, применяемого для изготовления коронок и мостовидных протезов:
а)
золото, серебро, медь

б)
золото, серебро, платина, кадмий

в)
золото, серебро, платина, медь
81. Компоненты золото-платинового сплава, применяемого для изготовления кламмеров, каркасов бюгельных протезов:
а)
золото, серебро, медь

б)
золото, серебро, платина, кадмий

в)
золото, серебро, платина, медь
82. Блеск (глянец) фарфоровой облицовки придает:
а)
каолин

б)
кварц

в)
полевой шпат
83. Ситаллы - это:
а)
поликристаллическое стекло равномерной микроструктуры

б)
разновидность фарфоровой массы

в)
оттискной материал для металлокерамических протезов
нового поколения
84. При паянии флюса берется минимальное количество:
а)
из соображений экономии

б)
чтобы не ухудшить эстетический вид шва

в)
чтобы не было пор в местах пайки
85. Электрополировка - это:
а)
процесс, обратный электролитическому осаждению металлов

б)
процесс растворения окалины

в)
обычная восстановительная реакция
86. Нормальная продолжительность рабочего времени:
а)
40 часов в неделю

б)
36 часов в неделю

в)
32 часа в неделю
87. Длительность перерыва для отдыха и питания, устанавливаемого Трудовым Кодексом РФ:
а)
не более одного часа

б)
не более двух часов

в)
не ограничена
88. В зуботехнической лаборатории допустимо использование только неэтилированного бензина потому, что он:
а)
дешевле

б)
доступнее

в)
не ядовит
89.
Канцерогенным действием обладает пыль:
а)
асбеста и КХС

б)
гипса и пемзы

в)
пластмассы и фарфора
90.
При воспламенении паяльного аппарата его следует тушить:
а)
водой

б)
огнетушителем

в)
песком
